
В ы п о л н е н о экспериментальное исследование 
теплового р е ж и м а прогрева натурных образцов по­
ристых пластин из порошкового металлического 
материала , пакетов из плетеной проволоки, сеток 
одинарных и пакетов сеток различной структуры в 
условиях одностороннего и двустороннего прогрева 
их лучистым т е п л о в ы м потоком. 

Д л я п о р и с т ы х пластин х а р а к т е р н а существен­
ная т е м п е р а т у р н а я н е р а в н о м е р н о с т ь д а ж е при 
м а л о й т о л щ и н е в силу б о л ь ш о г о т е р м и ч е с к о г о 
с о п р о т и в л е н и я дисперсной среды, к а к о в о й явля ­
ется п о р и с т а я пластина . П о э т о м у в е л и к и внут­
р е н н и е н а п р я ж е н и я в м а т е р и а л е , ч т о приводит к 
к о р о б л е н и ю пластин . 

В пакетах , о б р а з о в а н н ы х п р о в о л о ч н ы м плете ­
нием, представляющих собой дисперсную среду 
организованной структуры, ф о р м и р у е т с я неодно­
родное т е м п е р а т у р н о е поле , о т р а ж а ю щ е е совме­
стное воздействие теплопроводности , л о к а л ь н о й 
конвекции внутри структурных зон и многочис­
л е н н ы х п е р е о т р а ж е н и й лучистых т е п л о в ы х пото­
ков. В силу в ы с о к о й п о г л о щ а т е л ь н о й способности 
пакета плетеной структуры и б ы с т р о г о прогрева 
его п р о в о л о ч н о г о каркаса , с одной с т о р о н ы , а с 
другой - значительно более низкого температур­
ного уровня о к р у ж а ю щ е й га зовой с р е д ы и нерав ­
н о м е р н о с т и ее т е м п е р а т у р н о г о п о л я в о з н и к а ю т 

весьма в ы с о к и е т е м п е р а т у р н ы е г р а д и е н т ы в па­
к е т е , к о т о р ы е при т е х н о л о г и ч е с к о й т е п л о в о й об ­
р а б о т к е н а т у р а л ь н ы х изделий м о г у т привести к 
их браку . 

Р е з у л ь т а т ы и с п ы т а н и й м е т а л л и ч е с к и х с е т о к 
( м е л к о - и крупноячеистой) п о к а з а л и , ч т о п о срав­
н е н и ю с " п л е т е н к о й " достигается г о р а з д о л у ч ш а я 
однородность т е м п е р а т у р н о г о поля , о д н а к о еди­
н и ч н ы е сетки не в п о л н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы . 

П р о ц е с с п р о г р е в а п а к е т о в с е т о к устойчив , 
п р а к т и ч е с к и не п о д в е р ж е н ф л у к т у а ц и я м , б ы с т р о 
стабилизируется . З а п а к е т о м ч е т к о ф и к с и р у е т с я 
п р а к т и ч е с к и однородное т е м п е р а т у р н о е п о л е . 
Т а к и м о б р а з о м , п а к е т из 10 с е т о к к р у п н о я ч е и с ­
т о й с т р у к т у р ы о б у с л о в л и в а е т п о л н у ю т е р м о с т а ­
б и л и з а ц и ю л у ч и с т о г о т е п л о в о г о п о т о к а от т о ч е ч ­
ного источника , обеспечивая т е м с а м ы м р а в н о ­
м е р н о р а с п р е д е л е н н у ю т е п л о в у ю нагрузку на 
с п е к а е м о е изделие . 

У с т р о й с т в о для в ы р а в н и в а н и я т е м п е р а т у р н о ­
го п о л я от т е н о в ы х н а г р е в а т е л е й в т е р м и ч е с к о й 
к а м е р е п р о м ы ш л е н н о й у с т а н о в к и для спекания 
а к к у м у л я т о р н ы х э л е к т р о д о в б ы л о и с п ы т а н о в за­
водских условиях и п о к а з а л о х о р о ш и е р е з у л ь т а ­
т ы . ( П о л н ы й т е к с т статьи — 20 с.) 
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